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INSPECCION END:

PARTICULAS MAGNETICAS

Un control de calidad de soldaduras supone conocer no sélo el aspecto superficial de las mismas, sino

cémo de sanas y sin defectos queda todo el espesor del material soldado.

El control de la calidad con Liquidos Penetrantes, faciles de usar e interpretar, nos proporcionara
informacidn sobre la falta de defectos o presencia de ellos que afloren a la superficie.

Igual de faciles de usar, puede realizar una inspeccion de la falta o ausencia de defectos que queden
ocultos hasta unos 4 mm por debajo de la superficie, siempre que se traten de materiales magnetizables,
como es el caso de la mayoria de aceros.

Los accesorios imprescindibles, ademas de la experiencia y conocimiento de quien realiza la inspeccién

son:

Sprays de Particulas Magnéticas y un yugo para inducir el campo magnético en las direcciones en las que
puedan orientarse los defectos.

BOTE SPRAY DE
650 ml Garrafa no
PARTICULAS MAGNETICAS CONCENTRADO retorn_a ble de s
(500 ml Netos de litros
Producto )
Precio £/bote Precio €/garrafa

FONDO BLANCO - DPM 12,68 96,078
SUSPENSION PARTICULAS NEGRAS MPS-5 12,68 96,078
“NeuRg SUSPENSION PARTICULAS FLUORESCENTES ME 13,20 97,386

Yugo para Inspeccién PM:

Caracteristicas:

e 230 Voltios / 50-60 Hz /
1,6 Amp

e Robusto y Portatil

e  Suministrado en maletin
resistente

Precio: 1.500 €
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